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Fallungsmaterialien

Keramikversorgungen, Goldversorgungen, Kunststoffe, Zemente und Amalgame

Die beste Fullung ist die, die nicht gelegt werden muss.

Die kontroverse Diskussion tiber die Biovertraglichkeit von AMALGAM hélt nach wie vor an. Einerseits wird in den Medien immer
mehr der Zusammenhang zwischen Amalgam und méglichen belastenden Allgemeinerkrankungen hingedeutet, andererseits aber
sind uns keine wissenschaftlich anerkannten, konkreten Belege fiir durch Amalgam verursachte Krankheitshilder bekannt. Lediglich
die sehr seltene Amalgamallergie ist ausreichend belegt. Da fiir uns allein die Bedenklichkeit dieses Materials beunruhigt, haben
wir uns entschieden, kein Amalgam in unseren Praxen einzusetzen, was auch unseren Mitarbeitern und uns als Behandler zugute
kommt, da wir als medizinisches Personal tagtaglich iber Stunden Amalgamdampfen ausgesetzt sein wiirden.

Sind Amalgamfiillungen bis heute die am ehesten dem Kaudruck tiber viele Jahre gewachsene , kostenglinstigste Fiillungsalternative,
die auch stark zerstorte Zahne durch den stabilen Metallanteil erhalten kann, raten wir vor allem bei den folgenden Patientengrup-
pen auf jeden Fall davon ab:

Schwangere und stillende Miitter
Patienten mit nachgewiesener AG-Allergie
Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstérung

Unseren jungen Patienten mit Milchgebiss

In jedem Fall bieten wir zusétzliche Schutzmassnahmen der schonenden Amalgamentfernung mit einem geringen Aufpreis an, die Sie
auch als Patient nutzen kdnnen, wenn Sie nicht zu einer der genannten Gruppe unserer Patienten z&hlen. Sprechen Sie uns darauf an!

Die ,,Kassenalternative* stellt die ZEMENTFULLUNG dar , die in dhnlich unkomplizierter Weise gelegt werden kann, aber keinen
Metallanteil enthdlt, da sie als Glasionomerwerkstoffe durch das Mischen von Glas und Polycarbonsduren entsteht und im wéssrigen
Medium im Rahmen einer Saure-Base-Reaktion abbindet. Obwohl sie fast zahnfarben ist, weist sie Unzulénglichkeiten beziiglich
ihrer Langlebigkeit, Stabilit4t bei groRen Defekten und Asthetik nach weniger als zwei Jahren auf. Durch ihre geringe Wasseremp-
findlichkeit ist der Einsatz bei Milchzdhnen, als provisorische Aufbaufiillung, als Unterfullungsmaterial und nur als ,,DefektfCller
von kleinen Lochern empfehlenswert.
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Eine langlebige Fullungsalternative stellt vor allem fiir den &sthetisch anspruchsvollen Frontzahnbereich, fur kleine zweiflachige
Defekte und einfléchige Defekte im Seitenzahnbereich die KUNSTSTOFFFULLUNG (COMPOSIT-FLLG) dar, die aufgrund ihrer
aufwendigeren Technik flr unsere gesetzlich versicherten Patienten mit Mehrkosten verbunden ist. Beziiglich der Einsetzbarkeit und
der definitiven Kosten kldren wir Sie gerne auf Ihren Wunsch hin je nach Flachenausdehnung auf. Die Kunststofffullung zeichnet sich
in den genannten Indikationsbereichen durch eine fast unsichtbare Farbe und somit grof3e Naturtreue aus, eine gute Randdichtigkeit
als Kunststoffe der neuen Generation, gute Polierbarkeit und somit ein glattes Gefuhl fur die Zunge. Als Aufbaufullungen unter
Kronen und Inlays sind sie den konventionellen Zementen weit {iberlegen. Ihre Stabilitat und Langlebigkeit wird abgesehen von den
Amalgamftllungen nur durch Keramikversorgungen Ubertroffen.

Die sich u. a. aufgrund der groRten Haltbarkeit und besten Materialvertraglicheit kennzeichnenden KERAMIK- und GOLDINLAYS
sind sogenannte Einlagefiillungen. Im Unterschied zu den plastischen Materialien Amalgam und Composit, die in die Kavitit
eingebracht werden und dort aushérten, wird die Inlay-Fullung nach unseren Vorgaben im zahntechnischen Labor gefertigt
und anschlieBend in die Kavitét eingeklebt oder zementiert. Das Procedere ist sehr aufwendig und verlangt uns und unseren
Zahntechnikerlaboren hdchste Prézision in der Ausflihrung ab.

Sowohl Keramik- als auch Goldinlays sind durch ihre Materialeigenschaften sehr gut vertrdglich, wobei die Keramik eine héhere
Biovertréglichkeit verspricht, die Goldrestauration bessere Langzeitergebnisse liefert. Beide sind durch eine individuelle Laborfertigung
sehr passgenau und halten grosseren Defekten im Seitenbereich am ehesten stand, wodurch sie aufgrund dieser Eigenschaften
mit den hdchsten Kosten verbunden sind. Ist die Goldversorgung die langjéhrig in Deutschland Bewehrteste und geringflgig
langlebigere, bevorzugen unsere Patienten aufgrund der Zahnfarbtreue die Keramikrestauration. Wir stellen lhnen gerne einen
individuellen Kostenplan zusammen. Fragen Sie uns!

Fragen Sie uns!
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